Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Nr. 1 Nr. 1a Nr. 1b
Braun-Rustikal Braun-Rustikal mit Goldpatina gepinselt Braun-Rustikal mit Silberpatina gepinselt
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Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Nr. 2 Nr. 2a Nr. 2b
Grin Griin mit Goldpatina gepinselt Grun mit Silberpatina gepinselt




Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Nr. 3 Nr. 3a Nr. 3b
Rot Rot mit Goldpatina gepinselt Rot mit Silberpatina gepinselt
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Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Nr. 5 Nr. 5a Nr. 5b
Schwarz Schwarz mit Goldpatina gepinselt Schwarz mit Silberpatina gepinselt
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Nr. 6 Nr. 6a Nr. 6b
Grau Grau mit Goldpatina gepinselt Grau mit Silberpatina gepinselt
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Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Creme mit Silberpatina gepinselt

Nr. 8b

Creme mit Goldpatina gepinselt

Nr. 8a

Nr. 8
Creme
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Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Nr. 9a Nr. 9b
WeiB mit Goldpatina gepinselt WeiB mit Silberpatina gepinselt
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Farblibersicht Metallbetten und Nachttische www.metallbetten.com

Bitte beachten: Bei den Farben Golden und Silber ist die Aufbringung einer Patina nicht méglich.

Nr. 4 Nr. 7
Golden Silber




Hinweise und Informationen zur Farbgebung

Far die Farbgebung unserer Metallmébel kommen hochwertige, ungiftige Pulverfarben zum Einsatz. Bevor die Pulverfarbe aufgetragen wird
werden alle Mébelstlicke mit Sand gestrahlt. So werden evil. noch vorhandene Verunreinigungen und Unebenheiten beseitigt und garantieren
eine optimale Verbindung von Metall und Farbe. Nach der Aufbringung der Pulverfarbe werden die Mdébelstiicke bei ca. 200°C im Ofen
gebrannt. Dabei legt sich das zuvor raue Pulver wie eine glatte, schitzende Haut Uber das Metall und bietet bei gebrauchsiblicher
Behandlung der Mébel einen dauerhaften Schutz gegen Korrosion.

Bei der zusatzlichen Aufbringung einer Gold- oder Silberpatina, werden die Metallmébel nach der eigentlichen Farbgebung noch zweimal von
Hand gepinselt. Dies hebt zum einen noch einmal zusatzlich die hochwertige Verarbeitungsqualitat hervor und sorgt zum anderen fir eine
augenscheinlich gealterte Optik. Diese Option entfallt bei den Farben Golden und Silber.

Wird die Aufbringung einer Patina gewiinscht, so berechnen wir hierflir bei den Standard-Metallbetten einen Aufpreis in Héhe von 90,- EUR,
bei Kanapee’'s 85,- EUR und bei Himmelbetten 95,- EUR. Fir die Nachttische gilt ein Aufpreis in Héhe von 15,- EUR, welcher bei einer
gleichzeitigen Bettbestellung jedoch entfallt.

Wichtiger Hinweis / Farbmuster-Versandservice

Beachten Sie bitte, dass eine Darstellung der Farben im Online-Shop und in gedruckten Medien, z.B. durch unterschiedliche
Bildschirmeinstellungen, abweichend von der Originalfarbe sein kann. Wenn Sie sich an dieser Stelle nicht ganz sicher sind, ob Ihre
Wunschfarbe auch lhren Vorstellungen entspricht, dann nutzen Sie bitte unseren Farbmuster-Versandservice. Dabei Ubersenden wir |hnen
per Post Muster der Originalfarben fir die Metallmébel und bei Bedarf auch Muster der Holzarten und Ténungen zur Ansicht. So haben Sie die
Méglichkeit, Ihnre Wunschfarbe in aller Ruhe mit lhrem vorhandenen Interieur abzustimmen. Und wenn Sie uns die Muster nach Ansicht wieder
zurlcksenden, entstehen |hnen auBer den Ruicksendekosten (gréBerer Brief oder kleines Packchen) keine weiteren Kosten und
Verpflichtungen. Erfolgt keine Ricksendung der Muster berechnen wir lhnen eine Servicegebdihr.

Méchten Sie den Farbmuster-Versandservice in Anspruch nehmen, so Ubersenden Sie uns bitte den nachfolgenden Anforderungsbogen
ausgefullt und gegengezeichnet zurlck.

Far Rackfragen und eine persénliche Beratung stehen wir Ihnen gern telefonisch unter +49 (0) 35 953 — 299 562 zur Verfugung. Eine E-Mail
senden Sie bitte an info@metallbetten.com




Anforderungsbogen Farbmuster www.metallbetten.com

shop eleven GbR
Kundendienst

c/o Herr Jérg Klinnert
StraBe der Jugend 11

D — 01906 Burkau

Ubersenden Sie uns bitte nachfolgende Muster per Post zur Ansicht

o Farbmuster Metallfarben o Muster Holzarten und Holztonungen

an nachfolgende Adresse:

Vorname, Name StraBe und Hausnummer Postleitzahl und Wohnort

Telefonnummer fir Rackfragen (bitte angeben)

Der Versand der Muster erfolgt kostenlos und unverbindlich. Wenn Sie uns die Muster nach Ansicht an o.a. Anschrift zurlicksenden, entstehen
Ihnen auBer den Ricksendekosten keine weiteren Kosten. Bei Nichtriicksendung berechnen wir |hnen pro Muster eine einmalige
Servicegebuhr in H6he von 25,- EUR.

Die vorstehende Regelung haben wir zur Kenntnis genommen und erkennen diese vollumfénglich an.

Ort und Datum Unterschrift

Rlcksendung per E-Mail an: info@metallbetten.com, per Fax an: +49 (0) 35 953 — 299 563, per Post an obige Anschrift




